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序

号
检验项目

计量

单位

标准技术

[GB/T18601-2010]

检验数

量（块）

检验数据 低于、达到

或超过标准
备注

最大值 最小值 平均值

1 体积密度 density G/cm3 ≥2.60 4 2.61 2.61 2.61 达到 ——

2 吸水率

water absorption
% ≤0.18 4 0.18 0.18

0.18
达到 ——

3
干燥压缩强度

compressive strength
Mpa ≥168 4 168.7 168.7 168.7 达到 ——

4

干燥弯曲强度

dry flexural strength
Mpa ≥20.0

4 20.5 20.5 20.5 达到 ——

水饱和弯曲强度

water flexural
strength

4 20.5
20.5

20.5 达到 ——

以 下 空 白

检测室负责人： 主检


